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MAGNEZYUM SULFAT DENEY DUZENEGI

Magnezyum silfat ve sodyum siilfat deneyleri, betonda kullanilacak ve
tekrarh donma ¢6ziinmeye maruz kalacak agregalarda, saglamlik ve
dayaniklihgin belirlenmesi amaci ile yapilir.
ASTM standartlarina gére magnezyum siilfat yerine sodyum silfat da
kullanilabilir. Deneyde sodyum siilfat kullanildiginda, Hidrometre (1100-
1200 g/ml) gereklidir.
Test ¢ozeltisinin sicakligi kullanici tarafindan kapakli kaplara veya paslanmaz
celik daldirma kabina yerlestirilen mikroislemci tipi sensorle istenen sicakhga
otomatik olarak ayarlanir. Test ¢ozeltisinin sicakhgi, 0.1 ° C ¢6zunurlikle
\—ﬂ\.ﬂ/ﬁ dijital ekranda gergek zamanli olarak goriintilenir.
o . - ¢ Magnezyum Sulfat / Sodyum Siilfat Deneyi Su Banyosu (20+2) °C
' dogruluktadir. Su Banyosu, daldirma kabini, yerinden ¢ikartildiginda, 152C —
60 2C arasi sicakliklarda genel amagli su banyosu olarak da kullanilabilir.
Daldirma kabi ve kapagi ile birlikte verilir.
Tel sepetleri, Tel Sepet Kabi ve kapagi, hidrometre, Magnezyum veya
Sodyum Silfat ayrica siparis edilmelidir.
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